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Materiaal

Materiaalopbouw
Knauf Rotband® hechtpleister komt overeen met
de mortelgroep IVb van DIN 18550
(speciegroep PIV b.1), waarbij lichte toes-
lagstoffen gebruikt zijn. Daardoor toegestaan
als pleister op alle binnenwanden en plafonds
(inclusief keukens en badkamers in woon-
huizen).
Kwaliteitscontrole volgens DIN 1168, bl. 2 en
ATG 1617.
Conform KOMO 2572.

Toepassingsgebied Eigenschappen

Met de hand uitgevoerde binnenpleister in één
laag voor alle steenachtige ondergronden,
inclusief beton in alle voorkomende gebouwen,
behalve in vochtige bedrijfsruimten.

• gemakkeli jk aanmaken (gemengd in de
fabriek, daarom slechts in water strooien en
mixen)

• hoge opbrengst
• soepel
• pleisteren in één laag
• verwerking met de hand
• lange verwerkingstijd
• wordt gelijkmatig hard
• slag- en stootvast
• vochtregulerend

Opslag

Droog, zo mogelijk op houten pallets, bescher-
men tegen vochtigheid. De optimale produktei-
genschappen bli jven minimaal 3 maanden
gegarandeerd na produktie.
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Verwerking

Verwerking
25 kg Knauf Rotband® hechtpleister strooien in
ca. 16 liter schoon water en zonder verdere
toevoegingen mixen tot een klontvrije massa.
De mortel binnen 20 minuten na het mengen
aanbrengen en vlakzetten.
Na het aanstijven (ca. 1 uur) de mortel vochtig
maken, doorschuren en gladpleisteren. Zorg
voor goede ventilatie om het snelle drogen van
de pleisterlaag te bevorderen.
Minimale laagdikte 5mm.

Als bij uitzondering een tweede pleisterlaag
nodig is, moet de eerste laag in nog zachte
toestand horizontaal worden opgekamd met de
stuckam, zodat zwaluwstaartvormige ri l len
ontstaan en mag de tweede laag pas worden
aangebracht als de eerste droog is.
Verwerkingstijd: vanaf het instrooien ongeveer
1 tot 11/2 uur, al naar gelang de ondergrond,
de temperatuur en de R. V. van de omgeving.
Niet schone kuipen en gereedschappen verkor-
ten de verwerkingstijd.

Voorbehandeling voor verflagen,
behang en tegels
De pleisterlaag moet droog (max. 1% vocht) en
stofvrij zijn voordat deze wordt afgewerkt.

Grondering voor verflagen, sierpleisters of
behang afstemmen op het aan te brengen
materiaal. Indien gekozen wordt voor behang
kunt u de ondergrond voorbehandelen met
Knauf Behangwisselgrondering. Grondering
voor tegels over het totale wandoppervlak met
een kunstharsoplossing, bijv. Knauf Diepgrond
zonder oplosmiddelen.
Tegels lijmen in het dunbedprocédé met een
cementgebonden lijm, bijv. Knauf Bouw- en
Tegellijm, of met een dispersielijm, bijv. Knauf
Tegelkit/Tegelkit Super. Voegen inwassen als
de lijm droog is.

Let op:
Pleisterlagen die van tegels worden voorzien
aanbrengen met een minimale dikte van 10
mm (in één laag) en na het vlakzetten niet
doorschuren, maar met de zijkant van de spaan
ruw halen.

Gereedschap
kuip - rvs spaan - mixer - troffel - rei - schuur-
spons

Materiaalbenodigdheden
25 kg Knauf Rotband® geeft ca. 30liter verse
mortel, bij een laagdikte van 5 mm levert dat
ca. 6m2 pleisteroppervlak op.

Behandeling van de pleisterondergrond
De pleisterondergrond (beton) moet getest
worden. Stof en losse delen, oneffenheden,
olievlekken en bekistingsresten, evenals de
speciaal bij prefabbetondelen aan te treffen
slakresten zorgvuldig verwijderen.

De te behandelen betonvlakken moeten direct
voor het aanbrengen van de pleisterlaag met
een staalbezem worden schoongeveegd en
daarna met kwast en schoon water reinigen.
(Nat maken met de waterslang mag in
geen geval gebeuren).

De betonoppervlakken moeten een goed
absorptievermogen hebben, dit testen door
bevochtigen. Verse beton kan niet van een
pleisterlaag worden voorzien. Gladde beton,
zoals prefabbetondelen, moeten worden voor-
behandeld met Knauf Betokontakt.
Oppervlakken met zeer groot absorptievermo-
gen, bijv. cellenbeton, voorbehandelen met
Knauf Stuc-primer of Knauf Grondeermiddel.
Labiele ondergronden, zoals houtwol-cement-
platen, polystyreen-, PU-platen enz. met Knauf
Gitex wapenen. (Let op: op deze ondergrond
moet de laagdikte 15 mm zijn).


